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Qualitat fiirs Leben

Die Massivholzdiele ist das Spitzenprodukt
unter den FuBbodenbelagen.

Und das langlebigste.

Durch sorgfaltigste Rohwarenbeschaffung,
modernste Maschinentechnik, hoch-
qualifiziertes Personal und kompromissloses
Qualitatsmanagement bietet hnen
berthold das Beste, was Sie fur lhr Geld ver-

langen konnen.

100 % Made in Germany
berthold Massivholzdielen aus Laubholz

werden ausschlieBlich in Deutschland gefertigt.

berthold verwendet Holz aus
zertifizierter nachhaltiger
Waldbewirtschaftung nach dem

PEFC percsystem.

pefc/04-31-0750
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Eiche europdisch RUSTIKAL
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Wenge SELECT
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Merbau SELECT

Walnuss amerikanisch SeLecT
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Produktbeschreibung, MaRtoleranzen,
Restfeuchte, Holzsorten.
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Massivholzdielen mit System berthold

Die Verlegung

Die Verlegung mit Schrauben.
Die Verlegung mit Klammern.
Die Verlegung mit Klebstoff.

Die Pflege
VorsorgemalBnahmen. Die Pflege
mit Naturdl behandelter, lackierter

und hartwachsgeolter Boden.

Die Sortierungen

LAUBHOLZ

Ahorn kanadisch (Hard Maple) seLecT
Ahorn kanadisch (Hard Maple) NATUR
Ahorn kanadisch (Hard Maple) RUSTIKAL
Birke finnisch NATUR

Birke finnisch RUSTIKAL

Hainbuche NATUR

Buche leicht gedampft seLecT

Buche leicht gedampft NATUR

Buche leicht gedampft RUSTIKAL

Eiche europdisch seLecT

Eiche europdisch NATUR

Eiche europdisch RUSTIKAL

Esche europdisch seLECT

Esche europdisch NATUR

Esche europdisch RUSTIKAL

Kirsche amerikanisch (Black Cherry) seLect
Kirsche amerikanisch (Black Cherry) NATUR
Walnuss amerikanisch (Walnut) seLect
Walnuss amerikanisch (Walnut) NATUR
Jatoba seLECT

Mahagoni SELECT

Merbau SELECT

Teak SELECT

Wenge SELECT

Rauchereiche seLecT (kerngerauchert)

NADELHOLZ

Larche sibirisch NATUR
Larche sibirisch RUSTIKAL
Pitch Pine Honduras seLecT
Pitch Pine Honduras NATUR

Inhaltsiibersicht
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Massivholzdielen mit System berthold I

= Kleben auf Estrich (Fall 3)
Massivholzdielen kénnen vollflichig auf einen
vorhandenen Estrich geklebt werden. In diesem Fall
ist berthold >Klick<boden® die optimale Losung:
geringe Aufbauhohe von 16 mm und eine spezielle Ver-
bindungsmechanik, die beim Aufkleben
eine fugenfreie und parallele Ausrichtung der Dielen

garantiert.
Ausfiihrliche Verlegehinweise auf den Seiten 24 und 25

MASSIVHOLZDIELE MIT ESTRICH-ELEMENT,
>KLICK<VERBINDUNG KLEBERSCHICHT

Verklebung auf Estrich

Die Verwendung I 19



I berthold Massivholzdielen mit System

Die Verlegung mit Schrauben
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Verlegung auf OSB-Platten liber Betondecke.

Trittschall-
dammestreifen

/
|

Verlegung auf Lagerhélzern iiber Betondecke. Verlegung auf Kreuzlattung iiber Betondecke.

Preisglinstiger Standardaufbau. Starke Reduzierung des Trittschalls.
Erleichtert den Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes
durch einfaches Unterfiittern an den Kreuzpunkten.

Verlegung mit Lagerholzern tiber Holzbalkendecke. Verlegung auf Lagerhdlzern liber Holzbalkendecke.
Anwendungsbereich: Altbau. Anwendungsbereich: Neubau.

20 I Die Verlegung



Massivholzdielen mit System berthold I

... uber den fachgerechten Einbau

Der Einbau vollzieht sich in drei Schritten —

der Vorbereitung des Untergrunds, dem Bau der Unter-

konstruktion und dem eigentlichen Verlegen.

Die Vorbereitung des Untergrunds ! — — —
Eventuelle Unebenheiten des Untergrunds werden /WW
ausgespachtelt oder durch Unterfiitterung der Lagerholz-

konstruktion ausgeglichen.

Bei Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit muss eine geeig-

nete Feuchtigkeitssperre oder -bremse (z. B. PE-Folie 200 p)

eingebaut werden.

Die Unterkonstruktion = Der Abstand der ersten Dielenreihe zur Wand (mind.
Es werden nur getrocknete Lagerhélzer verwendet. 15 mm) wird mit Keilen gesichert, die nach der Verle-
Ein sinnvolles und kostengilinstiges Standardformat ist gung wieder entfernt werden.

4x6cm. - Die erste Dielenreihe zeigt mit der Nut zur Wand.
Die Lagerholzer werden schwimmend auf Trittschall- Sie wird in der Flucht ausgerichtet und von oben in die
dammstreifen ausgelegt. Wir empfehlen Kokos- Lagerholzer verschraubt (SIEHE ABBILDUNG UNTEN).
faserdammstreifen, die sich mit einem Tacker oder — Die folgenden Dielenreihen werden verdeckt durch
Kleber an der Unterseite der Lagerholzer befestigen die Feder verschraubt, am besten mit Gleitschaft-
lassen. schrauben 3,5x50mm.

Versorgungsleitungen auf dem Rohboden werden durch - Die KopfstoBe miissen bei normaler Beanspruchung
grolRziigige Einschnitte in die Lagerholzer Giberbaut. nicht auf den Lagerhdlzern liegen. Der StoR zweier
Der richtige Abstand der Lagerhélzer hangt von der Holz- Dielenkopfe zwischen zwei Lagerholzern sollte jedoch
art und der Starke der zu verlegenden Dielen ab, in der nachsten Reihe durch eine durchgehende

er sollte in der Regel aber nicht mehr als 40 cm betragen. Diele gesichert werden (SIEHE ABBILDUNG OBEN).
Die Lagerholzer sollten niemals gestoRen, sondern mit - Die Dielen werden unter Verwendung eines Schlag-
ca. 20cm Uberdeckung nebeneinander ausgelegt werden. klotzes ineinander geschlagen und wahrend

Der Hohlraum zwischen den Lagerholzern wird mit der Verschraubung durch Anpressen (z.B. mit einem
einer geeigneten Schittung ausgefillt. Wir empfehlen Stechbeitel) gesichert.

eine Zelluloseschittung. Bei der Wahl einer kérnigen - Esist wichtig, dass regelmaRig die Einhaltung der
Schittung empfiehlt es sich, eine Rieselschutzpappe Flucht tberprift wird!

auszulegen. = Die letzte Dielenreihe wird wieder —wie die erste

Dielenreihe — von oben verschraubt.

Die Verlegung der Dielen
Die Dielen werden aus der Folie genommen und
direkt verlegt. Eine zeitraubende und umstandliche

Akklimatisierung ertibrigt sich, da unsere Dielen bei der

Lieferung bereits auf ca. 9 % getrocknet sind.

Dielen aus unterschiedlichen Paketen und Langen

sollten gemischt werden, um ein moglichst einheitliches

Erscheinungsbild zu erhalten.

Die Verlegung I 21



berthold Massivholzdielen mit System

Die Verlegung mit Klammern

P

* VERLEGERICHTUNG (
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9

1. Falls notig, Feuchtigkeitsbremse (200 p-Folie) auslegen und zur
Sicherheit an den Wanden ein Stiick hochziehen.
Danach zur Trittschallddmmung Rollenkork auslegen.

2.

Klammern ineinander driicken und die so gebildeten Ketten mit
70cm Abstand auslegen. Achtung: Einspannstelle der Klammer muss
in Verlegerichtung zeigen. Erste Klammer auf der Halfte
abschneiden. Holzkeile setzen, um den nétigen Abstand zur Wand
(10mm pro 1m Verlegebreite) zu halten.

3. Beim weiteren Verlegen die Dielen mit der Nut in die Feder schieben 4. Kopfstosse miissen verleimt werden. Den Leim nur mittig auf die
und durch einen kraftigen Schlag mit der Handfldche oder einem Nut-Unterseite auftragen.
Schlagklotz zum Einrasten bringen. Tipp: Unterlegen Sie bei weichen Achtung: Dielen niemals in Langsrichtung verleimen!
Trittschallddmmungen die Klammer mit einem Stahlblech (z.B. Mau-
rerkelle), um ein vollstandiges Einrasten der Klammer sicherzustellen.
—& ﬁﬁﬂl@i‘iﬁﬁ
% - - /¢
5. Letzte Dielenreihe unter Beriicksichtigung des notigen Wandab- 6. Nach Trocknung des Leimes Keile entfernen und Abstande zur

standes zuschneiden. Diese Reihe kann langs verleimt werden.
Ein Montageeisen erleichtert das Zusammendriicken. Keile setzen.

22 Die Verlegung

Wand mit der Fussleiste Giberdecken.



... uber die Voraussetzungen

Damit Sie an Ihrem >Klammer<boden® viel Freude haben,

sollten Sie unbedingt folgende Grundsatze beachten:

Grundsatz Nr.1

Der Untergrund muss drei Eigenschaften aufweisen.
Er muss trocken, eben und fest sein.

Der Untergrund muss trocken sein. Restfeuchte im
Zementestrich maximal 2 %, im Anhydritestrich 0,5 %.
Bei Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit muss eine
geeignete Feuchtigkeitssperre oder -bremse (z.B. PE-
Folie 200 p) eingebaut werden.

Wird dies nicht beachtet, kann es durch eindringende
Feuchte zu unkontrolliertem Quellen des Holzes

und damit zum »Hochdriicken« der Flache kommen.

Der Untergrund muss eben sein. Hier gilt die DIN 18202,
Zeile 4. Bei einem Meter sind nur Hohendifferenzen

von max. 3 mm zuldssig.

Gegebenenfalls muss der Boden abgespachtelt werden.
Sonst besteht die Gefahr von Hohlstellen unter der
verlegten Flache, was zu Gehgerauschen oder Knarren
fihren kann.

Der Untergrund muss fest sein.

Grundsatz Nr. 2

Zu den Wanden und allen tibrigen festen Bauteilen
(TUrstock, Heizungsleitung, Kaminschacht etc.) muss ein
ausreichender Dehnungsabstand von 10 mm pro 1 m
Verlegebreite gelassen werden. Das bedeutet: Bei einer
Raumbreite von 4 m mussen zu beiden Wanden je-
weils 2 cm Abstand gehalten werden.

Der Grund: Massivholzdielen brauchen in der Breite
(nicht in der Lange) Platz zum »Arbeiten«, da massives
Holz die natirliche Eigenschaft hat, je nach dem
Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu schwinden bzw. zu
quellen. Das Quellen des Holzes kann zum Hochdriicken
des Bodens fliihren, wenn an den Seiten kein Platz zur

Ausdehnung vorhanden ist.

Massivholzdielen mit System berthold I

- Grundsatz Nr.3

Wie stark Ihr Massivholzboden arbeitet, hangt vom
Raumklima ab. Sowohl beim Einbau als auch bei

der spateren Nutzung sollte auf ein gesundes Klima
mit Luftfeuchtewerten zwischen 50 und 65 %
geachtet werden. Dies halt das Arbeiten des Bodens in
unproblematischen Grenzen. Langanhaltende
Trockenheit kann zu Fugenbildung fiihren. Uberpriifen
Sie die Werte mit einem Hygrometer.

Relative Werte fiir die
Luftfeuchtigkeit  Holzausgleichsfeuchte

85 % 18,1 18,0 18,0 179 175 171
80 % 16,2 16,0 16,0 158 15,5 151
75 % 147 14,5 14,3 140 13,9 135
70 % 13,2 131 13,0 12,8 12,4 121
65 % 12,0 12,0 11,8 11,5 11,2 11,0
60 % 11,0 10,9 10,8 10,5 10,3 10,0
55 % 101 10,0 99 97 94 91
50 % 94 92 90 89 86 84
45 % 86 84 83 81 79 75
40 % 78 77 75 73 70 6,6
35% 70 69 67 64 62 58
30 % 62 61 59 56 53 50

Temperaturin°C 10° 15° 20° 25° 30° 35°

Solange Ihr Raumklima im optimalen Bereich liegt, ist eine Fugen-
bildung Ihres Massivholzbodens nur in geringem Masse zu erwarten.
Tipp: Verwenden Sie ein Hygrometer.

Die Verlegung I 23



berthold Massivholzdielen mit System

Die Verlegung mit Klebstoff

a d

1. Dieliberstehende Feder der ersten Dielenreihe 2. Aufden vorbereiteten und gepriften Untergrund den Kleber
bis zur Deckflache langs absagen. nach der Verarbeitungsanweisung des Herstellers aufzahnen und
die erste Dielenreihe mit ausreichend Wandabstand einlegen.

{5

N

3. Das Druckknopf-Prinzip erméglicht das Schliessen der Kopfstosse 4. Die Feder der zweiten Dielenreihe mit einem Winkel von 15° in
durch einfaches Einschlagen mit der Faust oder einem Schlagklotz. die Nut der schon verlegten Reihe einfiihren. Beim Eindriicken in das
Kleberbett rastet die Diele ein. Durch das Klickprinzip entsteht
automatisch eine fugenfreie und selbstausrichtende Verbindung
der Verlegereihen.

. . _ -
5. Beider Verlegung auf die geschlossenen Kopfstdsse achten, 6. Nachder Verlegung Keile entfernen und Abstande zur Wand
da sonst keine Verriegelung erfolgen kann. mit einer Sockelleiste abdecken.

24 Die Verlegung



... uber die richtige Verklebung

Fir die vollflachige Verklebung empfehlen wir die
Verwendung von »Klick<boden®. Die leichtgangige und
selbstausrichtende Klick-Verbindung garantiert auf
Anhieb die Parallelitat der Verlegereihen.

berthold >Klickdboden® macht die Verlegung zu einem
stressfreien Erfolgserlebnis. Drei Grundsatze dirfen
dennoch nicht aufRer Acht gelassen werden:

Grundsatz Nr.1

Der Untergrund muss fiir eine Verklebung geeignet sein.
Dazu muss er drei Eigenschaften aufweisen:

Er muss trocken sein.

Restfeuchte im Zementestrich maximal 2%, im Anhydrit-
estrich 0,5%. Wird dies nicht beachtet, kann es durch
eindringende Feuchte zu unkontrolliertem Quellen des
Holzes und damit zum »Hochdriicken« kommen.

Der Untergrund muss eben sein. Hier gilt die DIN 18202,
Zeile 4. Bei einem Meter sind nur Hohendifferenzen

von max. 3 mm zuldssig.

Gegebenenfalls muss der Boden abgespachtelt werden.
Sonst besteht die Gefahr von Hohlstellen unter der
verlegten Flache, was zu Gehgerauschen oder Knarren
fiihren kann.

Der Untergrund muss fest sein.

Massivholzdielen mit System berthold I

- Grundsatz Nr.2

Zu allen festen Bauteilen miissen Dehnfugen von
mindestens 15 mm eingehalten werden.

Verwendet werden diirfen nur Kleber, die vom Hersteller
ausdruicklich fur die Verklebung von Massivholz zuge-
lassen sind. Die Herstellervorgaben sind bei der Verarbei-
tung mafgeblich.

- Grundsatz Nr.3

Wie stark ein Massivdielenboden arbeitet, hangt vom
Raumklima ab. Sowohl bei der Verarbeitung als auch bei
der spateren Nutzung sollte auf ein gesundes Klima

mit Luftfeuchtewerten zwischen 50 und 65 % geachtet
werden. Dies halt das Arbeiten des Bodens in un-
problematischen Grenzen. Uberpriifen Sie die Werte mit

einem Hygrometer.

Der :Klick¢boden® eignet sich — bei Flachen bis zu 4m Verlegebreite -

auch zur schwimmenden Verlegung.

MASSIVHOLZDIELE 16 MM

KORKBAHN CA. 2 MM

;1 A N Q_\_E{ﬂ_.@

Verlegung auf Korkbahnen,
Aufbauhohe 18 mm (:Klick<boden® 16 mm, Korkbahn ca. 2 mm).

Die Verlegung I 25
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